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ש י ט המקסימוםמינימוםיחידותת כ ו נ ה
ASTM D 92-----230מ"צנקודת הבזקה, ביטומן טרי

ASTM D 7175 or-----1.00פסקלקילוביטומן טרי–מ"צ58-ב)1(גזירה דינאמית 

AASHTO TP-5

ASTM D 7175 or AASHTO-----2.20פסקלקילו)RTFOT)2מ"צ לאחר 58-גזירה דינאמית ב
TP-5 and ASTM 2872

1.0ASTM D 2872-----מסה%RTFOTמ"צ לאחר 163-פחת בחימום ב

5.0ASTM D 7175 or AASHTO-----פסקלמגה )PAV)3מ"צ לאחר 34-גזירה דינאמית ב
TP-5 and ASTM 6521

רדיאן בשנייה.10בתדירות של G*/sin a-גזירה דינאמית ל)1(
)2(RTFOT– תנור קרום דק מסתובב, לפיASTM D 2872.
)3(PAV–מ"צ לפי 100-תנור קרום דק מסתובב לאחר יישון בתוספת זיקוק ובלחץ בASTM D 6521.


